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立扬箔业科技有限公司.

中国台湾台南市北区海安路三段338巷56-12号2楼

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : UV上光油.

SGS工作编号 :. CP21-016207 - GZ .

型号 :. UFV.

主要成份 :. UV树脂.

样品配置/预处理 :. 不调配.

产品类别 :. 辐射固化涂料：非水性涂料 - 其他.

样品接收日期 :. 2021年04月08日.

2021年04月08日 - 2021年04月14日.测试周期 :.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

测试方法 :. 请参见下一页.

测试结果 :. 请参见下一页.

测试结果概要 ：.

测试要求. 结论.

GB 30981-2020－挥发性有机化合物（VOC）含量. 符合.

Kelly Qu屈桃李.

批准签署人. . .

通标标准技术服务有限公司广州分公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. CAN21-054725.001 白色液体.

备注：

      (1) 1 mg/kg = 0.0001%
      (2) MDL = 方法检测限

      (3) ND = 未检出 ( < MDL )

      (4) "-" = 未规定

GB 30981-2020－挥发性有机化合物（VOC）含量.

测试方法 :. 参考GB/T 34675-2017。.

MDL测试项目. 限值. 单位. 001.

挥发性有机化合物（VOCs）. 200 g/L. 2 92.

评论. 符合.

备注 :.

（1） 测试结果是根据GB/T 34675-2017章节8.3计算所得。.

备注：样品经UV固化仪固化。

.

除非另有说明，此报告结果仅对测试的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。.
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样品照片:.

CANEC2105472501

CAN21-054725.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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